CHRANICKY

I KOPOFLEX® - ohebna dvouplastova korugovana chranicka

MAT m @£

HDPE  skladovani: -45- +60°C A1 450 N/20 cm 1P40
montaz: -5 - +60°C

Bezhalogenova ohebna dvouplastova korugovana chranicka uréend pro mechanickou ochranu vSech druhd energetickych a
telekomunikac¢nich vedeni.

Chranigky jsou vyrabény dle CSN EN 61 386-24.

V kazdém svitku je zaveden zatahovaci drat nebo provazek a nasazena spojka.

V pfipadé pouziti tésniciho krouzku je stupen kryti IP 67.

PFi mechanickém zhutfiovani vrstev nad chrani¢kou je tfeba dbat na to, aby nebyly pfekro¢eny hodnoty dovoleného zatizeni
chranicky.

) konf. popis
konf. dn di in L @ B..  barva: dervena
mm mm mm m cm C...  barva: modra
BA CA EA FA 50 65 x 30 E.. barva: Zluta
KF 09040 40 32 230 - .
- CcB - - 25 50 x 15 F... barva: ¢erna
BA CA EA FA 50 = 90x30 A baleni:50m
dn KF 09050 50 41 350 ..B baleni: 25 m
" - - CB - - 25 80 x 20
BA CA EA FA 50 95 x 35
KF 09063 63 52 350
| l’l - CB - - 25 | 85x30
BA CA EA FA 50 100 x 45
I:I KF 09075 75 61 350
- CB - - 25 105 x 30
L
KF 09090 BA CA - FA 90 75 400 50 110 x 45
BA CA EA FA 50 115 x 65
KF 09110 110 94 400
BB CB - - 25 120 x 40
KF 09120 BA - - - 120 100 500 50 150 x 50
KF 09125 BA - - - 125 108 500 50 150 x 60
BA CA - FA 160 136 650 50 160 x 80
KF 09160
BB CB 160 136 650 25 160 x 45
KF 09175 BA - - FA 175 150 700 50 200 x 65
KF 09200 BB - - FB 200 172 850 25 170 x 75

I KOPOFLEX® - UV stabilni ohebna dvouplastova korugovana chranicka

MAT m @)g

HDPE  skladovani: -45- +60°C A1 450 N/20 cm P40
montaz: -5 - +60°C

Bezhalogenova UV stabilni ohebna dvouplastova korugovana chranicka uréena pro mechanickou ochranu véech druhl energetickych
a telekomunikacnich vedeni.

Chranigky jsou vyrabény dle CSN EN 61 386-24.

V kazdém svitku je zaveden zatahovaci drat nebo provazek a nasazena spojka.

V pfipadé pouziti tésniciho krouzku je stuperi kryti IP 67.

PFi mechanickém zhutfiovani vrstev nad chranickou je tfeba dbat na to, aby nebyly prekroeny hodnoty dovoleného zatizeni

chranicky.
gI-B dn di % konf. popis

konf. i L == UV... UV stabilni
mm mm mm m cm ...B... barva: Gervena
KF 09040 UVBA UVCA UVFA 40 32 230 50 65 x 30 ...C... barva: modra
e KF 09050 UVBA UVCA UVFA 50 41 350 50 90 x 30 -.F... barva: erna
KF 09063 UVBA UVCA UVFA 63 | 52 | 350 50 & 90 x40 A baleni: 50 m
d KF 09075 UVBA UVCA UVFA 75 61 350 50 100 x 45

KF 09090 UVBA UVCA UVFA 90 75 400 50 110 x 45

n
ﬂ KF 09110  UVBA UVCA UVFA 110 94 400 50 115 x 70
]:I KF 09160 UVBA UVCA UVFA 160 136 650 50 160 x 80
L




- CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek
mEl

Ohebna korugovana dvouplastova chranicka KOPOFLEX

KF 09040

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =20,9 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =187,0 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q=311,7 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 17,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni trida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdul

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniku a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 354

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 2111 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 11,8 122,4 133,5 145,1 157,2
typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0
typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144.,7 156,5
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 1384 149,4 160,9

XXXX Oznaceni pripadl, kdy chrani¢ky nevyhovuiji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatizeni.




CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek -
Inm

Ohebna korugovana dvouplast'ova chranicka KOPOFLEX

KF 09050

Kruhova tuhost podle CSN EN ISO 9969 S =20,0 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =181,8 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q = 303,1 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdl

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniki a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 21,1 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné vliak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5 145,1 157,2
typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak €D zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 150,7 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 151,2 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0
typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 165,5 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 166,1 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149,4 160,9

XXXX Oznaceni pfipadu, kdy chrani¢ky nevyhovuji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatiZeni.




- CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek
mEl

Ohebna korugovana dvouplastova chranicka KOPOFLEX

KF 09063

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S = 14,45 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =149,7 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q =217,4 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 17,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni trida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdul

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniku a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 354

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 2111 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 137,0 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 137,4 106,2 87,4 93,0 101,9 11,8 122,4 133,5 145,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 1447

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 1384 149,4

XXXX Oznaceni pripadl, kdy chrani¢ky nevyhovuiji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatizeni.




CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek -
Inm

Ohebna korugovana dvouplast'ova chranicka KOPOFLEX

KF 09075

Kruhova tuhost podle CSN EN ISO 9969 S =11,98 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =135,4 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q =219,5 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni trida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 170,6 138,1 1171 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdl

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniki a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 2111 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 1224 133,5

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 1314

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0
typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 124,6 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak €D tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 125,7 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149.,4 160,9

XXXX

Oznaceni pripadu, kdy chranicky nevyhovuji pozadavkiim nebo je pouziti na hranici povoleného zatizeni.




- CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek
mEl

Ohebna korugovana dvouplastova chranicka KOPOFLEX

KF 09090

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =8,9 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q= 117,6 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q = 185,1 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 17,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni trida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdul

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniku a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 354

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 129,6 141,4 153,7
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4

XXXX Oznaceni pripadl, kdy chrani¢ky nevyhovuiji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatizeni.




CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek -
Inm

Ohebna korugovana dvouplast'ova chranicka KOPOFLEX

KF 09110

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =9,97 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =123,8 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q =192,9 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni trida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 1171 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdl

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniki a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 153,7
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8 1224

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak €D zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4 143,0 155,1
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9 147,2 159,0
typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5 144,7 156,5
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak €D tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4 149.,4 160,9

XXXX

Oznaceni pripadu, kdy chranicky nevyhovuji pozadavkiim nebo je pouziti na hranici povoleného zatizeni.




- CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek
mEl

Ohebna korugovana dvouplastova chranicka KOPOFLEX

KF 09120

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =8,6 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q = 115,3 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q = 189,8 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 17,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni trida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdul

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniku a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 354

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 129,6 141,4 153,7
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 114,6 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 115,2 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatizeni (kPa) 98,6 102,0 109,56 118,4 128,0 138,4

XXXX Oznaceni pripadl, kdy chrani¢ky nevyhovuiji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatizeni.




CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek -
Inm

Ohebna korugovana dvouplast'ova chranicka KOPOFLEX

KF 09125

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =8,4 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =112,4 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q =180,2 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni trida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 117,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdl

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniki a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné vliak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 105,4 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6 141,4 1563,7
typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 106,2 87,4 93,0 101,9 111,8

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak €D zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4

XXXX Oznaceni pfipadu, kdy chrani¢ky nevyhovuji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatiZeni.




- CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek
mEl

Ohebna korugovana dvouplastova chranicka KOPOFLEX

KF 09160

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =6,0 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =100,8 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q = 160,5 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 17,1 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni trida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdul

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 297,4 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniki a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 354

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0

celkové zatizeni (kPa) 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

celkové zatizeni (kPa)

XXXX

166,1

125,7 102,0

109,5

118,4

128,0

138,4

Oznaceni ptipadu, kdy chrani¢ky nevyhovuji pozadavkim nebo je pouZiti na hranici povoleného zatizeni.




CHRANICKY - podklady pro projekci plastovych kabelovych chraniéek -
Inm

Ohebna korugovana dvouplast'ova chranicka KOPOFLEX

KF 09175

Kruhova tuhost podle CSN EN 1SO 9969 S =6,2 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 3%: Q =102,3 kPa

Dovolené zatizeni pfi deformaci 5%: Q=171,4 kPa

typ zatizeni zatizeni vahou zeminy

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 8,55 11,40 14,25 17,10 19,95 22,80 25,65 28,50 31,35

typ zatizeni silniéni zatizeni trida A

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 857,6 489,6 315,3 223,6 170,6 138,1 1171 103,3 93,9

typ zatizeni silniéni zatizeni tfrida B

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 604,7 340,2 221,2 159,1 123,5 102,0 88,6 79,9 74,4

typ zatizeni zatizeni vjezdl

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 170,4 113,8 84,9 68,8 59,6 54,3 51,4 50,1

typ zatizeni zatizeni chodniki a cyklistickych stezek

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 63,4 42,0 33,7 30,5 29,8 30,3 31,6 33,3 35,4

typ zatizeni zatizeni tramvajovou dopravou

vyska kryti (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

celkové zatizeni (kPa) 141,8 106,1 86,3 74,9 68,4 64,8 63,1

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 85,7 90,2 98,3 107,9 118,4 129,6

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak UIC 71

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

celkové zatizeni (kPa) 87,4 93,0 101,9 111,8 122,4 133,5

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak €D zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 90,8 94,2 101,6 110,6 120,6 131,4

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD zakladni

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 92,8 97,3 105,5 114,9 125,1 135,9

typ zatizeni zatizeni jednokolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 96,4 98,5 105,1 113,5 123,0 133,5

typ zatizeni zatizeni dvojkolejné viak CD tézky

vyska kryti (m) 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
celkové zatizeni (kPa) 98,6 102,0 109,5 118,4 128,0 138,4

XXXX Oznaceni pfipadu, kdy chrani¢ky nevyhovuji pozadavkim nebo je pouziti na hranici povoleného zatiZeni.






