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MUEGYETEM 1782

TECHNICKA UNIVERZITA 1782

ZAPISNICA

z testovania filtra¢ného materialu respiratora

Cislo zapisnice: 2020/133

Druh testu vykonaného pocas merania:

O meranie schopnosti filtraéného materidlu nezndmeho (necertifikovaného alebo
vycisteného) respiratora v porovnani s filtranym materidlom certifikovaného
respirdtora (EN149 alebo NIOSH-42C FR84). (porovnavaci test.)

X Meranie ucinnosti filtracie filtratného materialu nezndmeho (necertifikovaného)
respiratora, na zdklade coho mozno predpokladat’, Ze respirdtor vyrobeny z daného
filtracného materialu s velkou pravdepodobnostou ziska certifikat EN149 alebo
NISOH-42C FR84. (absolutny test.)

l. VVSeobecné informacie:

a) Ucel merania: Testovanie G¢innosti filtracie filtraéného materialu respiratora
na principe pocitania Castic

b) Miesto merania: Technicka univerzita v Budapesti, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Laboratérium na testovanie masiek, Budova V1,
1111 Budapest, Egry Jozsef utca 18, Mad’arsko

c) Déatum merania: 26.08.2020

d) Meranie vykonal: Dr. Balazs Illés

e) Nazov meracieho pristroja: LASAIR 111 610C;

f) vyrobné Cislo: 145440; datum validacie: 07.04.2020

Il. Postup merania

a) Z filtratného materialu respiratora preparujeme kus o vel’kosti cca 3 x 3 cm.

b) Preparat upevnime do drZiaka vzorky.

c) Pocitadlo castic najprv po dobu 1 minuty pocita obsah Castic frakcie 0,3 az
25 um v okolitom vzduchu (na Siestich kanaloch: 0,3, 0,5, 1, 5, 10, 25 um),
tento obsah pouZzijeme pocas merania ako referenciu na stanovenie filtratnej
schopnosti respiratora.

d) Nasledne pripojime drziak k pocitadlu ¢astic, ktoré opét’ po dobu 1 mintty
pocita, kol’ko kusov cCastic prejde cez filtraény materidl respiratora.

e) Porovname vysledky referencného merania a merania filtracného materialu
respiratora. Vypocitame percento, v akom je filtraCny material respiratora
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schopny filtrovat’ z okolitého vzduchu Castice frakcie 0,3 az 25 um.
Na stanovenie filtracnej schopnosti sa vykonaju dva vypocty, pomer kusov
na kanal a hmotnostny pomer v rozsahu 0,3 — 5 um.

I11. Testovany respirator (respiratory)

a) Nazov/Vyrobca/Distributor a typ: GAOZHEN/Kyra&Co Forgalmazd kft./Respirator
KN95
b) Fotografie respiratora (respiratorov):

c) Pocet testovanych respiratorov: 10 ks respiratorov

IV. Vysledky testu:

IV.1. Priemerna filtracné kapacita filtracného materialu respiratora (respiratorov) v pripade
prachovych castic roznej frakcie [ks%].

Referen¢ny respirator (pri porovnavacom teste): -

Frakcia [um] Priemer [ks%] | Rozptyl [ks%]
0,3-05

05-1

1-5

5-10

10-25

25 —




Certifikovany respirator:

Frakcia [um] Priemer [ks%] | Rozptyl [ks%]
0,3-0,5 90,87 1,12

05-1 99,22 0,17

1-5 99,74 0,08

5-10 99,76 0,25

10-25 99,94 0,14

25— 100,00 0,00

IV.2. Priemerna filtra¢na kapacita filtracného materialu respiratora
(respiratorov) v rozsahu 0,3 —= 5 um (MMAD ~0,5 — 0,6um)*, filtrovany
hmotnostny pomer.

Referencny respirator (pri porovnavacom teste): -
Certifikovany respirator: 96,30 + 0,52 wt%

* poCas merania sme predpokladali, Ze Specificka hustota prachovych c¢astic vo vzduchu
je takmer homogénna.

Budapest, 26. august 2020

Podpis osoby vykonavajucej meranie:

Dr. Balazs lllés, ved(ci laborat6ria
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